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ANALISIS DE INFORMACION PARA LA INGENIER{A DE DETALLE
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ENSAYO DE CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL

CURVA DE COMPRESIBILIDAD
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Esfuerzo efectivo, av', t/m?

Coeficiente de consolidacion, Cv (cm?/dia)

DE LA PTAR CANOAS - FASE I ENSAYO DE CONSOLIDACION

PERFORACION N° : PF-11
MUESTRA N° : M-17
PROFUNDIDAD (m) : 24 - 24.55

Limo arcilloso de color carmelito,

DESCRIPCION : )
con lentes de arena fina

HUMEDAD NATURAL (%) : 36
LIMITE LIQUIDO : -
LIMITE PLASTICO : -
INDICE DE LIQUIDEZ : -
PESO UNITARIO (m?) : 1.77
REL. DE VACIOS €0 : 1.020
PESO ESPECIFICO Gs : 2.635
ESF. EFECTIVO VERTICAL

25.9
INICIAL G'o (Ym?) :
ESF. DE PRECONSOLIDACION

27.2
a'p (tm2) :
RELACION DE SOBRE -

1.05
CONSOLIDACION (RSC) :
INDICES DE COMPRESIBILIDAD
INDICE DE COMPRESION Cc 0.412
INDICE DE RECOMPRESION Cr 0.043
INDICE DE EXPANSION Ce 0.043

COEFICIENTE DE CONSOLIDACION (Método de Taylor):

Cv (cm?/dia) NC: 91

Cv (cm?/dia) SC: 644

PRESION DE EXPANSION (t/m?): -

OBSERVACIONES

No se presenté expansion.




